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Аннотация. Безопасность строительных материалов – это отсутствие риска 

возникновения аварийного состояния у сооружений и зданий, что означает также 

отсутствие риска отрицательного влияния на человека и экологию. Проблемой в данной 

статье является большая распространенность строительных материалов низкого качества, 

с применением которых возведенное сооружение быстро выходит из строя и требует 

реконструкции. Целью данной статьи является рассмотрение методов повышения 

показателей безопасности строительных объектов методом улучшения качества 

строительных материалов. Так, для поддержания должного уровня безопасности 

сооружений и качества строительных материалов, необходимо ужесточить контроль 

качества выпускаемой продукции. 
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Safety and quality of building materials: methods for improving safety indicators 

 

Abstract. The safety of building materials is the absence of the risk of an emergency 

condition in structures and buildings, which also means that there is no risk of negative effects 

on humans and the environment. The problem in this article is the high prevalence of low-quality 

building materials, with which the erected structure quickly fails and requires reconstruction. The 

purpose of this article is to consider methods for improving the safety of construction facilities 

by improving the quality of building materials. Thus, in order to maintain the proper level of 

safety of structures and the quality of building materials, it is necessary to tighten quality control 

of manufactured products. 
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Износостойкость и прочность любого сооружения зависит от качества 

строительных материалов, используемых при строительстве здания. При производстве 

новых строительных материалов необходимо применять модернизированные технологии 

для повышения качества продукции. 

Проблемой в данной статье является большая распространенность строительных 

материалов низкого качества, с применением которых возведенное сооружение быстро 

выходит из строя и требует реконструкции.  

Целью данной статьи является рассмотрение методов повышения показателей 

безопасности строительных объектов методом улучшения качества строительных 

материалов. 

Безопасность строительных материалов – это отсутствие риска возникновения 

аварийного состояния у сооружений и зданий, что означает также отсутствие риска 

отрицательного влияния на человека и экологию.  

Так, для поддержания должного уровня безопасности сооружений и качества 

строительных материалов, необходимо ужесточить контроль качества выпускаемой 

продукции. Данная функция регулируется государством: внедряются меры регулирования 

сферы производства строительных материалов. К таким мерам относятся усложнение 

процесса проверки качества произведенной продукции и расширение спектра материалов, 

которые будут подлежат проверке соответствия качеству.[1] 

С помощью государственного влияния можно добиться повышения качества 

строительных материалов, однако, это под силу только крупным производственным 

предприятиям. Отрицательной чертой данного метода является увеличение числа 

контрафакта. 

Однако в полной мере государственное регулирование не ликвидирует факты 

применения строительных материалов низкого качества. Как показывает практика, после 

ужесточения контроля качества и увеличения списка объектов обязательного 

подтверждения соответствующей степени безопасности, число разрушений по причине 

брака было наоборот увеличено.  

Другим примером служит измерение доли продажи фальсифицированных 

строительных материалов. С ужесточением мер к контролю качества и с обязательной 

сертификацией продукции процент случаев применения некачественных материалов 

остается неизменным, а иногда даже превышает прежнее значение.  

Так, необходимо внедрить плановые проверки государственными органами 

производства строительных материалов. Процесс проверки должен заключаться в выборе 

произведенных образцов и анализу качества на соответствие требованиям и нормам. 

Анализ необходимо проводить нескольких образцов, так как чем больше количество 

проверенных образцов, тем достовернее результат проверки. 

Контроль соответствия требованиям качества строительных материалов 

нормированным значениям бывает трех видов (схема приведена на рисунке 1): 

1. Ослабленный контроль (неустойчивое производство, при котором целая 

партия строительного материала может быть непригодна к использованию в возведении 

зданий); 

2. Нормальный контроль (из пяти партий произведенного строительного 

материала не менее двух партий были отклонены); 

3. Усиленный контроль (отклонено пять партий произведенных строительных 

материалов).[2] 

После цепочки контроля качества строительных материалов различного уровня 

прекращаются проверки, и производитель должен ликвидировать все замечания. Цели 

проверок качества следующие: 

1. Повышение качества производимых строительных материалов на 

производстве; 

2. Принятие всех пяти партий в ходе проверки; 



3. Повышение репутации производства. 

 
Рисунок 1 – Схема контроля качества 

 

Рассмотренная модель исследований в большей степени отражает риски, влияющие 

на качество производимой продукции, а также повышает репутацию компании.  

Следует также применять следующие методы контроля качества: 

1. Контроль качества производимых строительных материалов со стороны 

производителя; 

2. Контроль качества производимых строительных материалов со стороны 

рабочей силы, применяемой эти материалы для строительства сооружений. [3] 

Так, будут достигнуты положительные результаты в строительной отрасли: 

1. Повышение качества возводимых сооружений; 

2. Повышение износостойкости сооружений; 

3. Повышение срока эксплуатации сооружений; 

4. Повышение степени ответственности производителей строительных 

материалов в вопросе повышения качества продукции. 

Таким образом, ужесточение ответственности производителей строительных 

материалов, внедрение проверок государственными органами строительного надзора 

соответствия производимой продукции нормам и требованиям позволит повысить 

безопасность и качество архитектурных сооружений. 
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